TROSILENT AL-3 - aislamiento acUstico

TROSILENT AL-3

ROLLOS DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULAR

TROSILENT AL-3 es una espuma multifuncional a base de polimeros poliolefinicos reticulares de células cerradas (familia
que incluye PE, PP, copolimeros-EVA etc.) que cuenta con unas excelentes caracteristicas mecanicas, de aislamiento térmico y
acustico y de resistencia a los agentes quimicos.

Coeficiente de conductividad térmica a 50°C L =00329 kcal/hm*C
Coeficiente de resistencia a la difusion del vapor de agua NORMA DIN 52615 W= 2400+ 3700
TROSILENT AL-3 combinado con aluminio 50 micron 1= 65000
Autoextincion

Flexibilidad

Imputrescibilidad
Estabilidad dimensional
Temperaturas de funcionamiento -80° C hasta +100° C

. Elalto poder aislante, la resistencia a los mohos y a los insectos optimizan el empleo de los rollos en el aislamiento para
construccion.

. La colocacion del aislante entre los espacios intermedios de las paredes se revela particularmente sencilla y rapida, ya
que es compacto y flexible.

. El producto es impermeable, por tanto no necesita acabados ni barrera al vapor.

. Por los mismos motivos es ademas idoneo a la aplicacion en techos, pisos y bajo tejas donde ejerce una accion aislante
e impermeabilizante.
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Bajo baldosas

Bajo parquet

TROSILEMT &L-3

Bajo pared
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Bajo pavimento

PRODUCTOS

FRODUCCION
TROSILENT AL-3 ROLLOS ANCHO 1500 mm,

Spess. HRollos grandes Rollos pequelios

mm mit mg mit mq
%] 150 228 50 75
06 150 225 50 75
@ | 100 | 10 | s | 75
10 80 120 40 60
12 a0 135 30 45
16 80 75 25 375
20 an 60 20 30
24 30 a5 15 22,50
30 enplanchas dem.1 48 x 200 206

AD (adhesivizacian) Los productos estan a disposicion
adhesivizados para espasomes: 3 -8 =8 =10 =12 mn.
Para los espesores 16 — 20 — 24 — 30 mim. es necesario Los distintos productos, numerados del 1 al 5, se detallan abajo.
conaullar eon la oficing Técnica de Produccion.

1. TROSILENT AL-3: No contiene retardantes de llama. Por encima de los 7 mm de espesor respeta la condicion técnica
de velocidad de llama inferior a los 100 mm/min que exige las normativas. Color gris oscuro protegido por una pelicula de
polietileno antiarafiazo metalizada y gofrada.

2. TROSILENT N + ALL: color gris oscuro acoplado con aluminio liso o gofrado de 50 micron. Es muy dificil que el
fuego pueda atacar el producto encolado dentro y fuera de los conductos ya que existen dos superficies intermedias de material
incombustible. La denominacion de dichos materiales cumple la normativa nacional de referencia. Por ejemplo, en Italia:
TROSILENT CLO-2 ALU.

3. TROSILENT de autoextingible: color gris claro, fabricado con aditivos ignifugos ideal para cumplir con la clase
de referencia. Por ejemplo: TROSILENT CL1 - Italia, M-1 Francia etc...

4. TROSILENT Al de autoextingible: color gris claro, protegido por pelicula de polietileno antiarafiazo,
metalizada y gofrada. Conforme con la clase exigida. Por ejemplo: TROSILENT AI/CL 1 - Italia.

5. TROSILENT de autoextingible ALU: color gris claro, acoplado con aluminio liso o gofrado de 50 micras.
Denominacion conforme normas nacionales de reaccion ante el fuego. Por ejemplo para ltalia - TROSILENT CL 1 ALU.
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AISLAMIENTO ACUSTICO

Ensayo en laboratorio

superficie (NP) que permite una resistencia superficial
superior y una mejor barrera al vapor.
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Diagrama de eliminacion del ruido por pisoteo (piso soporte)
Ensayo in situ

Descripcion e identificacion del edificio, plataforma de ensayo y direccion de la medida:

Fondo de canto 30 cm. de viguetas de hormigén prefabricadas y bovedillas de hormigén. Pavimento
de terminacion de terrazo sujeto con mortero de agarre sobre lamina antimpacto TROSILENT
AL-3.

Volumen de sala receptora (m3): 40



TROSILENT AL-3 - aislamiento acUstico

g

2500 | 8% i
3150 553
4000 A — P G b, /R S RO OO S T 7 l
S000 i i . B3 it ] . 500 1080 . 3000 4000

Evaluacidn conforme a la 130 717-2 de L'nT w (0T (dBY - 65 ( -8)
Bazado en medidas de campoe, abténidas mediante un método validado

Inferme n® : 173/2001 Laboratorio : DOMOVAL S'ﬂ'
DOMOYV, :%“
T Lﬂ-ﬁﬂﬂll'ﬂl'h'.i ACLUETICAS
Fecha : 22/10/2001 Firma : f ) T
ﬁf_.:jl. -
CIF: B-06231770
|

COLOCACION DEL MORTERO SOBRE LA TELA ANTI-IMPACTO TROSILENT AL-3
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SOLUCION 1

Se limpiara la parte superior del forjado de cascotes, piedras.... En las partes donde el forjado este muy deteriorado se igualara
colocando por encima un poco de arena .

Se colocara debajo de todos los tabiques tiras de TROSILENT AL-3 de ancho 25 cm. para evitar que el tabique constituya un
puente acUstico al apoyar sobre el forjado directamente.

Se extenderan los rollos de TROSILENT AL-3 teniendo en cuenta que la parte aluminazada esta colocada hacia arriba sobre el
forjado y se solaparan los rollos entre si 10cm.; se uniran mediante cinta adhesiva TIPO TROSILENT AL/CL1 colocandola en
tramos de 25 cm. de longitud y cada 80 cm de separacion para que actue de sujecion entre ellas.

La lamina se subira unos 10 cm. hacia arriba al llegar a los tabiques y a su vez se solapara con la que esta colocada debajo de
los tabiques .

Colocaremos el mortero con un espesor aproximado de entre 3 a 5¢cm directamente sobre la tela de TROSILENT AL-3, sin
necesidad de colocarle ningln aditivo especial al mortero, aunque la dosificacion debe ser apropiada teniendo en cuenta que el
TROSILENT AL-3 es impermeable. Colocandolo de la forma anteriormente explicada no saldrén fluorescencias en el pavimento.
Ala hora de realizar el pulido en el suelo se realizara como de costumbre.

SOLUCION 2

Se limpiara la parte superior del forjado de cascotes, piedras.... En las partes donde el forjado este muy deteriorado se igualara
colocando por encima un poco de arena .

Se colocara debajo de todos los tabiques tiras de TROSILENT AL-3 de ancho 25 cm para evitar que el tabique constituya un
puente acUstico al apoyar sobre el forjado directamente.

Se extendera todo el rollo de TROSILENT AL-3 teniendo en cuenta que la parte aluminazada esta colocada hacia arriba sobre el
forjado y se solaparan los rollos entre si 10cm.; se uniran mediante cinta adhesiva TIPO TROSILENT AL/CL1 colocandola en
tramos de 25 cm. de longitud cada 80 cm de separacion para que actue de sujecion entre ellas.

Colocaremos una primera capa de mortero con un espesor aproximado entre 2 a 3 cm. directamente sobre la tela de
TROSILENT AL-3 y esperaremos a que se Sseque, una vez seco colocaremos una segunda capa entre 2 0 3 cm. para la sujecion
del pavimento. Colocandolo de la forma anteriormente explicada no saldran fluorescencias en el pavimento.

Ala hora de realizar el pulido en el suelo se realizara como de costumbre.

MONTAJE DEL TROSILENT AL-3
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